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MEGRENDELES

Szama: 20140296

Ugyfél: Papateszéri Téglaipari Kft.
Téglagyari ut 1.
8556 Papateszér

VIZSGALAT TARGYA

Termeék: Tégla épitdelemek

Gyarto: Azonos az ugyfellel

Uzem: A gyartd cimén

Termék normak: STN EN 771-1:2011, EpitSelemek specifikacioja, |. rész: Tégla
épitoelemek

TERMEKMINTA

Minta leirasa: Tégla épitéelem fuggdleges lyukazasy, meret (500x100x240) mm,
tégla épitdelem fluggdleges lyukazasu, koze'ebbrdl nem specifikalt
homok toitelékkel az akusztikus tulajdonsagok javitasara.

Ugyfél szerinti jelolés: Bakonytherm 10/50 NF , Zajstopp” hanggatid tégla

Gyartds datuma: Nincs megadva

A vetel helye és ddatuma: Gyartonal, datum nincs megadva

Mintavételt végezte: Ugyfel

Az atvétel helye és datuma:  TSUS Vizsgaldhely Bratislava, 2014.06.13.
Laboratorium szerinti jeldlés: 356/14

VIZSGALATOK

Méretek - akkreditélt vizsgalat

Vizsgélati eljdras: STN EN 772-16:2011 EpitSelemek vizsgalati modszerei, 16. rész:
Meéretek megallapitasa

Vizsgalati testek leirdsa: LD tegla épitdelem fliggdleges lyukazasy, meéret (S00x100x240) mm

Elteresek: Nincs

Vizsgalat datuma: 2014.06.24,

Vizsgalatot végezte: Peter Matejov
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Forma - akkreditalt vizsgalat:
Vizsgalati eljards:

Vizsgalati testek leirdsa:
Elteresek:

Vizsgalat datuma:
Vizsgdlatot végezte:

STN EN 772-16:2011 EpitSelemek vizsgalati modszerei, 16. rész:
Méretek megallapitasa, STN EN 772-20:2001 EpitSelemek vizsgalati
modszerei, 20. rész: Epitéelemek fellileti egyenletességenek
megallapitasa; A1/2005

LD tégla épitdelem fluggdleges lyukazasy, méret (S00x100x240) mm
Nincs

2014.06.24.

Peter Krigner

Térfogatsirlség - akkreditalt vizsgalat:

Vizsgalati eljaras:

Vizsgalati testek leirasa:
Eltérések:

Vizsgdlat datuma:
Vizsgalatot végezte:

STN EN 772-13:2001 EpitSelemek vizsgalati modszerei, 13. rész:
Epitelemek szaraz dllapotban torténd nettd és bruttd sirisége
(termeszetes kd kivételével)

LD tégla épitdelem fliggdleges lyukazasu, méret (500x100x240) mm
Nincs

2014.07.01.

Peter Matejov
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Uregek térfogata - akkreditalt vizsgalat

Vizsgalati eljaras:

Vizsgalati testek leirdsa:
Elterések:

Vizsgalat ddtuma:

Vizsgalatot végezte:

STN EN 772-3:2001 EpitSelemek vizsgalati médszerel, 3. rész: A nettd

térfogat megallapitasa es a keramia epitbelem liregének szazalékos

aranya vizben torténé méréssel

LD tégla épitbelem flggdleges lyukazasu, méret (500x100x240) mm

Nincs
2014.07.01.
Peter Matejov

Nyomészildrdsag - akkreditalt vizsgalat
STN EN 772-1:2011 EpitGelemek vizsgalati modszerei, 1. rész:

Vizsgalati eljdras:

Vizsgalati testek leirdsa:
Eltérések:

Vizsgalat datuma:

Vizsgalatot vegezte:

Nyomoszilardsag megdllapitasa

LD tégla épitGelem fuggdleges lyukazasu, méret (500x100x240) mm

Nincs
2014.07.08.
Peter Kridner

Hasznalt mérdeszkdz6k és berendezések:

Nyllvantartési  Megnevezds Teijedelem ERyigg Qa3
a0
M200158 mérlegek nem automata tevékenységgel ll| 05-30 kg 1g
pONtoss3gi osztaly
M200300 vizsgo prés 0-200 kN 0,10 kN
M207206 homers 50-250 °c
M207299 tolémérs 0-600-1g mm 0,01 mm
M200209 toldmerd 0-200-1g mm 0,01 mm
2200202 BINDER s2dritd =
EREDMENYEK:
1. szamu tablazat - Geometriai jellemzdk és méretek
Téglamératek
::':" iy Iy T Tw, A w ["h, Thy h
m -
{mm) {mm] {mm)
1 497,5 497,0 4975 | 1020 1025 1025 2385 | 2390 2350
2 497.5 498.0 498.0 1020 1015 1020 2405 2395 | 2400
3 496,5 497.5 4970 101,5 1015 1015 2375 2375 | 23785
) 498,0 496.5 4975 1015 1020 1020 235,0 2800 | 2395
5 493,0 498,0 498,0 1015 1015 1015 2350 2380 | 2385
3 4985 4985 498,5 102,5 1015 1020 2205 2385 2395
7 498,0 4580 4980 101,0 102,0 1015 2385 2805 2395
8 4990 500,0 4995 | 1015 1015 101.5 20,5 2390 230.0
S 495,0 $97,0 198,0 1020 1035 102,0 1388 2385 2385
10 4980 49385 4585 | 1020 102.0 102.0 2388 2350 2390
zt‘,':iz 4981 49821 49821 | 10221 10221 10221 2592 23922 21922
2. szamu tablazat- Méretpontossag
Minta Felllot egyenletessége i Felilet Korbefutd |  Baisd |
szdm atle attag | eltérés | eltérésfajtaja | parhuzamessdpitsl borda borda
vaid eltérés vastagsdp | vastagsdg
(mm} {mm) (mm) 1-) {mm) {m) (mm)
1 505,0 506,0 55,5 0 . 2 10,5 7.0
2 505,0 504,5 505,0 2 | konvex 2 11,0 9.0
| 3 5045 505.0 505,0 15 kanvex 3 11.0 85 |
{ 4 5055 | 5060 506.0 0 . 3 105 W= 4
T 5055 | S08.0 5070 | 0 | 2 10,5 75 |
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& 506,0 506,0 5055 | I\ konvex 3 1 10,5 7,5

7 503,0 504,5 5040 | 0 - 3 10,5 8.0

8 504,0 505,0 5045 | 1 konvex 3 10.0 80

9 505.0 504,5 5050 | 05 konvex 2 10,5 8,0

10 504,0 505,5 5050 | 1 kanvex El 11,0 75

Atlag 505,0 505,5 505,0 0.7 2 25 10,5 8.0
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3. szadmd tablazat - Uregek szazalékos aranya, netté és bruttd térfogatsiruség

Minta Témeg Oregek ardnya | Nettd sOriiség ] Brutté térfogat
szam M. | M. P szaraz sirdség szdraz
| 4llapotban #n u | liapotban &g o
(&) (%) | (kg/m’)
1 11415 5614 5395 52 1620 | 770
2 11555 5639 9535 52 1630 785
3 11525 5705 9520 Si 1640 795
4 11507 5683 3504 52 1630 : 780
5 11538 5584 9514 51 1600 790
5 11509 5676 2473 52 1620 780
7 11544 5662 9529 51 1620 185
[l 11518 5652 9479 52 1630 780
9 | 11458 5617 3428 52 1610 ‘ 780
10 | 11520 5675 5505 52 1620 750
atlag | - . 52 1622 763
4, szamu tablazat - Homok keverékkel megtdltott tégla térfogat sirlsége
Minta Tomeg Témeg | Bruttd térfogat surdség straz
szdm 1 1 w | h Sllapotban
M (8 | [kg/m’)
1 498.0 1005 2375 16390 1380
2 500,5 101,0 2350 17009 1410
3 438,5 101,0 240,0 17319 1435
3 498.5 100.5 238,0 16647 1388
itlag . - . . 1405
5. szamu tabldzat - Nyomoszilardsag
Minta A nyomott felilet méretel | TorSterhelés Nyomaszilardsag | Varidcios
szdm I W, | __egyéni | atlag koefficiens
{mmi | (kN (N/mm?’) (%)
1 4975 102,5 | 1090 1.4
2 498.0 102,0 L 108s 218 |
L3 497,0 1015 ! 1050 | 08
| 4 4975 102,0 | 980 | 1832
5 498,0 101,5 ' 985 ' 13,5
6 298 5 162.0 1090 [~ 2a 205 o
7 498.0 10L5 1050 | 208 A
8 499 5 101,5 1020 ! 20,1 1
9 4580 102.0 1070 21.1 : ‘
10 4385 102.0 1010 19,9 \
Kidolgozas napja: 2014.08.25.
Készitette: Alena Kruksova
Jovahagyta: [elvashatation oldiras)

[TSUS Miszaki Epitésiigyi Vizsgalo intézet,n. o. bélyegzdje]

Megjegyzések:

Ing. Julius Marko, PhD.

SP vezetdje

*  Amennyiben a termék mintaveteldt nem a vizsgalo laboratdrium munkatarsa vegate, akkor 3 gyarto, uzem és a
mintavételiel kapcsolatos auatak az Ggyfél altal megadott Informacidk szerint kerulnek feltuntetésre
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®  Avizsgalatokat a vizsgdlé laboratdrium PP-015 szamu munkaeljarasa szerint hajtottuk végre dssz hangbar a
feltintetett vizsgdlati eljarasokkal

*  AfeltUntetett kiterjesztatt bizonytalansag a standard bizonytalansagbé! indul ki, amely a k=2 takarasi faktorral
megszorzott, amely normalls szétvalasztas esetén megkdzelitdleg 95%-0s megbizhatésagi szintet nyujt

* A megdliapitott eredmények csak a termék mintdjdra vonatkoznak.

*  Avizsgalatl jegyz&kényvet a vizsgald laboratdrium irdsos engedelye néikll mint egészet szabad reprodukaini.

Vizsgdlati  Jegyzbkényv vége-
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